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PZAS Sistema Fe-C

Alotropia do Ferro:

Temperatura (°C) Ferro Liquido

1536°C % Ferro & Ferrita
1400°C 42
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Sistema Fe-C

Elementos de Liga:

O ferro puro é um metal muito macio e cujos limites
de escoamento e de resisténcia sdo muito baixos (similar
ao cobre), tendo, nesta forma, pouco interesse comercial.

Para apresentar a sua extensa gama de propriedades,
o ferro é misturado a quantidades diversas de outros
materiais (elementos de liga). Além destes, certos
elementos podem aparecer no ago como resultado de seu
processo de fabricacdo (da desoxidacao, por exemplo) ou a
partir de suas materiais primas (elementos residuais).
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Sistema Fe-C

Elementos de Liga:

Elementos de liga e residuais comuns no acgo incluem:

Carbono (C) Manganés (Mn)
Nitrogénio (N) Silicio (Si)
Niquel (Ni) Cromo (Cr)
Molibdénio (Mo) Vanadio (V)
Niébio (Nb) Titanio (Ti)
Foésforo (P) Enxofre (S)
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PZAS Sistema Fe-C

Elementos de Liga:

Elementos Alfagénicos:
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2 Si, Cr, Mo, P, Al,... Zr, S, Nb, Ce, ...
Sistema Fe-C

Elementos de Liga:

Elementos Gamagénicos:
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Sistema Fe-C

Carbono (atomica)

Diagrama Fe-C: e B B e B e
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PZAS Sistema Fe-C

Porcentagem atomica
f 2

Diagrama Fe-C: —

Reacédo Peritética:
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Sistema Fe-C

Diagrama Fe-C:

Reacéo Eutética:

L (4,3%C) Formag&o dos ferros
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Sistema Fe-C

Diagrama Fe-C:

Reacéo Eutetoide:

y (0,77%C) Formag&o dos acos
carbono e de baixa liga

“Perlita”

\Fe3C (6,67%C)
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PZAS Sistema Fe-C

Estrutura dos Agos Resfriados Lentamente:

Acos Hipoeutetoides (%C < 0,77):

o
=
@
&
L
8
2
S
Xe)
'—

Ferrita Perlita

Sistema Fe-C

Estrutura dos Acos Resfriados Lentamente:

Acos Eutetoides (%C = 0,77):

0,80%C
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Sistema Fe-C

Estrutura dos Acos Resfriados Lentamente:

Acos Hipereutetoides (%C > 0,77):
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PZ2S Sistema Fe-C

Estrutura dos Acos Resfriados Lentamente:
Constituintes dos Agos Resfriados Lentamente:

* Ferrita: Ferro contendo pequena quantidade
de C (<0,02%) e outros elementos dissolvidos.
E macia e dutil.

% « Cementita: Carboneto de ferro (Fe,C). E muito
o) dura e fragil.
3
L%_ « Perlita: Agregado de ferrita e cementita com
) um teor médio de carbono de 0,8% e uma
o estrutura lamelar. E dura e relativamente
& fragil
'_
Sistema Fe-C
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