Sumario:

Responsavel: Paulo J. Modenesi

Topicos Especiais I:

Relagéo estrutura-propriedades ... 1,5h
Estrutura cristalina
Solugdes em metais ...
Diagramas de Equilibrio ...
Sistema Fe-C
Transformacdes de fase ...

To6picos Especiais| |

RS Relagdo Estrutura-Propriedades

Processamento <= Estrutura += Propriedades
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Relagdo Estrutura-Propriedades

Propriedade: Resposta a uma solicitagao.

Tipo de Solicitacéo:
* Propriedades mecanicas,
* Propriedades quimicas,
* Propriedades térmicas,
* Propriedades elétricas, etc.

Propriedades Mecanicas:
Solicitagdo: Cargas mecanicas

Resposta: - Mudancas de forma/dimensdes
(permanentes/temporarias)
- Ruptura
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Relagdo Estrutura-Propriedades

Propriedades mecénicas:

(a) Ensaio de Tracéo:
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RS Relagdo Estrutura-Propriedades

Propriedades mecanicas:

Propriedades relacionadas com a carga (resisténcia):
 Limite de Escoamento (Y)
 Limite de Resisténcia (U)
(MPa)
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Relagdo Estrutura-Propriedades

Propriedades mecénicas:

Propriedades relacionadas com a dutilidade:
» Alongamento (eyax)
* Reducéo de area (2)
(MPa)
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Relagdo Estrutura-Propriedades

Propriedades mecéanicas:

Propriedades relacionadas com tensédo e deformacéo:
* Médulo de Elasticidade (E)
« Resiliéncia (R)

(MPa)

Ex.: Eaco: 210 GPA
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Propriedades mecanicas:

(b) Ensaio Charpy:

Propriedades relacionadas com tensédo e deformacéo:
» Tenacidade

Capacidade do material

ﬁ Martelo absorver energia por
‘B N deformacéo plastica
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Forma usual de medida: Ensaio Charpy
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Propriedades mecéanicas:

(b) Ensaio Charpy:

Martelo

Corpo .
de prova Energia
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Propriedades mecénicas:

(c) Ensaio de Dureza:

Dureza: Resisténcia a penetracgédo
U=0,36 HB
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Estrutura:

Estrutura - Organizacgédo dos elementos que
constituem um material

Estrutura Cristalina
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Relagdo Estrutura-Propriedades

Estrutura:

Niveis: Estrutura cristalina - 10-1°m
Microestrutura - 104 - 10-5m
Macroestrutura —» 102 - 10-*m

Peca

Estrutura Cristalina
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Estrutura:

Niveis: Estrutura cristalina - 10-1°m

Ferro
Temperatura ambiente
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Estrutura:
Niveis:
Microestrutura — 104 - 105m
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Estrutura:
Niveis:
Macroestrutura —» 102 - 10-*m

Falta de
fusdo
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Relagdo Estrutura-Propriedades

Relacdo Fundamental:

Estrutura <— Propriedades

Ex.:
Aco Tratamento Limite de Limite de Alongamento Dureza
— SAE Térmico Resisténcia | Escoamento (%) Brinell
(%] (MPa) (MPa)
ol 1015 | Recozimento 420 280 34 128
8 Normalizag&o 455 310 32 134
1040 | Recozimento 615 365 29 167
8' Normalizagéo 665 415 27 179
L 1060 | Recozimento 660 405 24 187
8 Normalizagéo 755 455 20 229
O 1095 | Recozimento 735 425 23 201
o Normalizagéo 1040 505 11 285
O
=
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Relacdo Fundamental - Efeito da Soldagem

Fontede
Energia

Areade Contato (Aq)

Temperatura

Calor difundindo na pega

Tempo
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Relagdo Estrutura-Propriedades

FIM
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